Relacdo entre Fraturas nos Dentes e o Creep and Flow
dos Amalgamas de Mercurio Dentarios
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Explicacdo do posicionamento da IAOMT: Esta Revisdo Cientifica é outra razao para vocé remover e substituir
obturacdes de améalgama de mercdrio. Faga o seu exame dos dentes e documente tudo minuciosamente.

Denominagéo da Revisdo Cientifica: Relagdo entre Fraturas nos Dentes e o Creep and Flow dos Amalgamas de Mercurio

Denominagdo alternativa (s) da Revisdo Cientifica: n/a (ndo se aplica)

Esta Revisdo Cientifica esta relacionada com a Odontologia

Esta Revisdo Cientifica é um Procedimento

Obijetivo da Revisdo Cientifica: Para determinar se o creep and flow do amalgama dentério é um contribuinte na fratura do dente.

Histdria do Topico de Reviséo Cientifica: Creep and flow dos amalgamas dentérios resultam na extrusao da restauragdo fora
da preparagdo, ao longo do tempo. Linhas de rachaduras e fraturas das cuspides sdo observagdes clinicas frequentes. Creep
and flow sdo geralmente correlacionados com a quebra marginal do améalgama, e ndo com o estresse interno no interior do
dente. As ligas mais velhas, de baixo teor de cobre, tém um grau muito mais elevado de variagdo dimensional (até 6%) do que
as ligas de alto teor de cobre (0,5%). As ligas de cobre de alto teor realmente tém uma mudanca dimensional inicial negativa.
Creep and flow é aparentemente devido a um deslizamento dentro da liga. Algumas partes atuam como espagos vazios.

Uma Breve Descri¢do do Topico da Revisdo Cientifica: Creep and flow tem um efeito de contribuicdo menor na fratura do
dente. Perda da integridade do dente na remog&o de tecido dentério durante a preparagéo, enfraquece o dente. O tipo de restauragao
colocada no dente vai determinar o grau de resisténcia a fratura. A grande maioria dos estudos acha que nenhuma restauragao
interna retornard o dente a sua normal, forca de pré-restauragéo.

Os dois maiores contribuintes sdo:
1. O enfraquecimento do dente pela redugéo dentéria durante a preparacéo
2. Forcas oclusais, agindo sobre o dente enfraquecido

Uma Descricdo Especifica Desta Reviséo Cientifica:

«  Creep and flow sdo pequenos contribuintes a fratura do dente

«  Preparacdo do dente para restaurac@es internas enfraquece o dente

< Dente preparado e ndo obturado, é o mais fraco

= Dente obturado com améalgama é o préximo mais forte

- Depois o0 mais forte é a restauracdo de amalgama bonded

< Obturagdo em compésito bonded restaura a maior forga ao dente preparado

- Forgas oclusais tangenciais, atuando sobre as cuspides, juntamente com a perda de estrutura dentéria, antes ou durante o
ato de preparagdo torna o dente mais propenso a fratura

< Dada largura apropriada do istmo, 0 compdsito bonded confere um maior grau de forca para um dente restaurado do que
qualquer outro tipo de material restaurador
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